
Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля

по ОП.04 Материаловедение
(1 курс,  1 семестр 2022-2023 уч. г.)

Текущий контроль №1
Форма контроля: Контрольная работа (Опрос)
Описательная часть: Письменная контрольная работа
Задание №1

Дать ответы на вопросы: 

1. С какой целью проводят предварительную термическую обработку?

2. Какие виды термической обработки проводят для повышения прочности и твердости
углеродистой стали?

3. Что такое, сорбит, троостит, мартенсит?

4. Что такое отпуск?

5. Как проводится отжиг сталей?
Оценка Показатели оценки

5 Даны ответы на 5 вопросов

4 Даны ответы на 4 вопроса

3 Даны ответы на 3 вопроса

Задание №2

1. Что называется структурной составляющей?
2. Дайте определения понятиям: феррит, аустенит,
3. Дайте определения понятиям: цементит, перлит, ледебурит.
4. Что такое эвтектическое превращение?
5. Чем эвтектоидное превращение отличается от эвтектического?

Оценка Показатели оценки

5 Даны ответы на 5 вопросов

4 Даны ответы на 4 вопроса

3 Даны ответы на 3 вопроса



Текущий контроль №2
Форма контроля: Индивидуальные задания (Опрос)
Описательная часть: Письменная контрольная работа
Задание №1

Дать ответы на вопросы: 

1. С какой целью проводят предварительную термическую обработку?

2. Какие виды термической обработки проводят для повышения прочности и твердости
углеродистой стали?

3. Что такое, сорбит, троостит, мартенсит?

4. Что такое отпуск?

5. Как проводится отжиг сталей?
Оценка Показатели оценки

5 Даны ответы на 5 вопросов

4 Даны ответы на 4 вопроса

3 Даны ответы на 3 вопроса

Задание №2

Дать ответы на вопросы: 

1. С какой целью проводят предварительную термическую обработку?

2. Какие виды термической обработки проводят для повышения прочности и твердости
углеродистой стали?

3. Что такое, сорбит, троостит, мартенсит?

4. Что такое отпуск?

5. Как проводится отжиг сталей?
Оценка Показатели оценки

Задание №3

Дать ответы на вопросы: 

1. С какой целью проводят предварительную термическую обработку?
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2. Какие виды термической обработки проводят для повышения прочности и твердости
углеродистой стали?

3. Что такое, сорбит, троостит, мартенсит?

4. Что такое отпуск?

5. Как проводится отжиг сталей?
Оценка Показатели оценки

Задание №4

1. Что называется структурной составляющей?
2. Дайте определения понятиям: феррит, аустенит,
3. Дайте определения понятиям: цементит, перлит, ледебурит.
4. Что такое эвтектическое превращение?
5. Чем эвтектоидное превращение отличается от эвтектического?

 
Оценка Показатели оценки

5 Даны ответы на 5 вопросов

4 Даны ответы на 4 вопроса

3 Даны ответы на 3 вопроса

Задание №5

1. Как определяют характеристики прочности материала?

2. С какой целью определяют ударную вязкость материала?

3. Что характерезует твердость материала?

4. Какой вид разрушения (хрупкое или вязкое) наиболее опасен?

5. Что называют конструктивной прочностью материала?
Оценка Показатели оценки

5 Даны ответы на 5 вопросов

4 Даны ответы на 4 вопроса

3 Даны ответы на 3 вопроса
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Задание №6

Дать ответы на вопросы:

1. Что такое сплав?

2. В чем разница между фазой и структурной составляющей?

3. Каковы способы упрочнения металлов и сплавов?

4. Как связаны между собой компоненты, образующие механическую смесь?

5. Что называется линией ликвидуса?
Оценка Показатели оценки

5 Даны ответы на 5 вопросов

4 Даны ответы на 4 вопроса

3 Даны ответы на 3 вопроса

Задание №7

   

  Определить:

1. Твердость стального образца методом Роквелла.
Оценка Показатели оценки

5

 Подготовлен образец для измерения твердости в соответствии с технологией.

 Выбран индентор в соответствии с предполагаемой твердостью образца .

 Выбрана шкала для снятия показаний в соответствии с предполагаемой твердостью
образца .

4

Подготовлен образец для измерения твердости в соответствии с технологией..

 Выбрана шкала для снятия показаний в соответствии с предполагаемой твердостью
образца
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 Выбран индентор 

Подготовлен образец для измерения твердости с нарушением технологии.

Текущий контроль №3
Форма контроля: Индивидуальные задания (Опрос)
Описательная часть: Письменная контрольная работа
Задание №1

Дать ответы на вопросы:

1. Что называется сталью?

2. Что называется чугуном?

3. Какие металлы относятся к цветным металлам?

4. Какие материалы относят к полимерам?

5. Какие вещества относят к металлам?
Оценка Показатели оценки

5 Даны ответы на 5 вопросов

4 Даны ответы на 4 вопроса

3 Даны ответы на 3 вопроса

Задание №2

Дать ответы на вопросы:

1. Расшифровать маркировку стали ВСт.3пс
2. Основные виды термической обработки.
3. Назвать область применения сталей обыкновенного качества.

  4. Что такое перлит, сорбит, троостит, бейнит, мартенсит?

  5. Что называется критической скоростью закалки?
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Оценка Показатели оценки

5 Даны ответы на 5 вопросов

4 Даны ответы на4 вопроса

3 Даны ответы на 3 вопроса

Задание №3

Дать ответы на вопросы:

1. Какими способами можно получать заготовки из металлов?

2. Какими свойствами должны обладать литейные сплавы?

3. Что такое литье в песчаные формы? 

4. Что такое литье в кокиль?

5. Что такое модель?

 
Оценка Показатели оценки

5 Даны ответы на 5 вопросов

4 Даны ответы на 4 вопроса

3 Даны ответы на 3 вопроса

Задание №4

Выбрать и расшифровать марку чугуна для станины токарного станка.
Оценка Показатели оценки

5  

 Выбирает марку чугуна в соответствии с назначением.

 Расшифровывает марку выбранного чугуна.

Дает пояснение, как влияет форма графита на твердость чугунов.  

стр. 6 из 8



4

 Выбирает марку чугуна в соответствии с назначением.

 Расшифровывает марку выбранного чугуна.

3  

 Выбирает марку чугуна в соответствии с назначением..

 Расшифровывает марку выбранного чугуна без объяснения обозначений

Задание №5

1. Определить температуру закалки для стали 45

Оценка Показатели оценки

5

 Определяет температуру критической точки Ас 3. 

 Назначает температуру закалки, время выдержки.

 Выбирает охлаждающую среду.

4

  Определяет температуру критической точки Ас 3. 

  Назначает температуру закалки, время выдержки  
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  Определяет температуру критической точки Ас 3

Назначает температуру закалки, не указывая время выдержки.
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